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1. KONU:

Is bu sartlar Mugla Su ve Kanalizasyon Idaresi Genel Miidiirliigiiniin (MUSKI) i¢me suyu
temin ve dagitim hatlarinda kullanilmak tizere ihtiya¢ olan Kiiresel Vana teknik ozellikleri, kalite,
test-kontrol ve alim sartlarini kapsar.

1. KURESEL VANA TEKNIK SARTNAMESI

1.1 Teknik Ozellikler

» Alimi yapilacak kiiresel vananin her birinin liretiminde kullanilmakta olan malzeme TS EN
13547:2015 standardina uygun olacaktir. (standart degisikliginde yerine gegen giincel standart
gecerli olacaktir.)

» Kiiresel vananin volan1 ¢elikten, govdesi ve kapagt CW617N (CuZn40Pb2) piring alagimindan,
yiizeyi de nikel kaplamali olarak imal edilmis olacaktir. Govde, kapak ve kiire malzemeleri TS EN
13547 ve TS EN 12420 standartlarina uygun olacaktir.

» Kiiresel vana burcu PTFE (teflon) malzemeden imal edilmis olacaktir.

» Kiiresel vananin agma kapama diizenegini saglayan kiiresi CW614N (CuzZn39Pb3) veya CW617N
(CuZn40Pb2) piring alagimlarindan imal edilmis olacak ve iizeri krom nikel kapl1 olacaktir.

» Kiiresel vanalar i¢ vidali, tam gegcisli tip olacaktir.

» Kiiresel vana kumanda kolunun agik ve kapali konumlar1 arasinda 90° a¢1 bulunmalidir.

» Kiiresel vana tesisata baglant1 sekli vidali ve disi baglantrya uygun tip olacaktir. TS EN ISO 228-
1 veya ISO 7-1’e uygun olacaktir.

» Kiiresel vana en az 16 atii basinca dayanikli olacaktir.

» Kiiresel vana ¢alisma sicakligi araligi -10°C ile 80°C arasinda olacaktir.

1.2 Isaretleme Ve Ambalaj
Kiiresel vanalarin uygun bir yerinde asagidaki bilgiler okunakli ve silinmeyecek bir sekilde
yazili olarak bulunacaktir.

> Basing sinifi (PN) ve Vana Olgiisii
» TSE standard1 ve logosu
» Vananin agik—kapali konumunu gosteren isaret
> Uretici firmanin ismi veya amblemi

Kiiresel vana sevkiyati karton koli i¢inde yapilacaktir. Vanalar tek tek plastik posetler igine
yerlestirilecek daha sonra posetler koli i¢ine yerlestirilmis olacaktir. Kolilerin iizerine ig¢indeki
malzemenin cinsini ve adetini belirten kolay okunabilecek sekilde etiket konacaktir. Sevkiyat
kosullarina uymayan partinin tamami reddedilecektir. Her bir kolinin agirligi en fazla 20 kg olacaktir.

1.3 Test
Idare ambarina teslim edilen kiiresel vanalardan gelisi giizel alinan numuneler; TS EN 13547
standartlarina uygunlugunun kontrolii i¢in laboratuvarlarda analizler yaptirilacaktir.

Asagidaki testlere tabi tutulacaktir. Kimyasal Analiz (gdvde, kiire ve kapak kisimlar1 igin ayr1 ayr1)

» Govde dayanim testi (Anma basinct PN 16)
» Sizdirmazlik testi
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» Boyut testi (Dis tipi DIN ISO 228 veya ISO 7-1)

1.4 Muayene — Kabul Islemleri

Muayene ve kabul islemlerinde Mal alimlar1 denetim muayene ve kabul islemleri yonetmeligi
hiikiimleri gecerlidir.

NOT: Bu teknik sartname 6rnek olarak hazirlanmis olup, alim konusu malzemelerin 6zelliklerine gore farkhlik gosterebilir.
ihale zamani Ekap ta yayinlanan sartname esastir.
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